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Тема: РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА MACHU  
ПРИ ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ 

Предложение: Запрос Алюминиевой ассоциации Греции 
Решение QUALICOAT:  

Резолюция №11/ТК1 07.11.12 
ТК попросил РГ2 по Спецификациям подготовить лист с 
изменениями РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 
MACHU ПРИ ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ (предложение № 
4/27.09.12), учитывая изменения, сделанные на собрании 
ТК. 

Дата ратификации: 13-14 ноября 2013 
Применяется с: 1 января 2014 
Изменения в Спецификациях: - упоминание о тесте Machu перенесено из 6.4.2 в 6.4.3 

- одно предложение удалено в начале параграфа 6.4.3 
6.4.2 Контрольный журнал для испытательных стендов 

 Он должен отображать […] 
 - следующие результаты: 

- проверка глянца, 
- проверка толщины, 
- испытание на адгезионную прочность, 
- испытание на вдавливание, 
- испытание на полимеризацию (факультативное для порошковых покрытий), 
- испытание на вытяжку, 
- испытание на изгиб, 
- испытание на удар, 
- тест "Machu", 
- проверка оттенка цвета (визуальная проверка для сравнения цвета с оттенка, 

необходимого заказчику). 
 
6.4.3 Контрольный журнал для готовой продукции 

  
Данный журнал ведется на конце производственной линии. 
 Он представляет собой либо готовый журнал (без сцепления проволочной спиралью) с 
пронумерованными страницами, либо компьютерную распечатку. 
Он должен отображать […] 
 

- следующие результаты: 
 

- проверка толщины покрытия 
- проверка оттенка цвета и его глянца 
- внешний вид 
-     тест “Machu” 

 
 

 

 

1 ТК – Технический комитет 
2 РГ – Рабочая группа 

                                                           


